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edificios que utilicen
ascensores o en lugares con alta
concentracion de personas, tales como
los listados en la seccion 518 de la NTC 2050 y
salones comunales de edificaciones residenciales,
se deben utilizar conductores eléctricos con
aislamientos en recubrimiento de muy bajo contenido
de halégenos, no mayor a 0,5%, no propagadores de
llama y baja emisién de humos opacos, certificados
segun las normas aplicables, tales como IEC 60754-1-2
para el contenido de haldgenos, acidez y conductividad
de humos, IEC 331, IEC 332-3 para retardo de la llama,
IEC 61034-2 para opacidad o normas equivalentes
como UL 2556 o NTC 5786.
Los conductores de los cables de bajo
contenido de haldgenos, deberdn ser
del tipo cableado, no se admiten
conductores sdlidos.

CENTELSA SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT

Durante muchos afos, el Policloruro de Vinilo (PVC) ha sido el
compuesto mas empleado como aislamiento y cubierta en los
conductores eléctricos de Baja Tensiéon debidoa su: precio,
versatilidad, resistencia a la mayoria de los agentes quimicos,
ignifugo (auto extinguible) y por ser totalmente renovable a
otros productos. Sin embargo, debido a su alto contenido de
cloro (elemento halégeno) produce una gran cantidad de Acido
Clorhidrico (HCI) cuando se encuentra en contacto con el fuego,
es decir, se liberan particulas de hollin, gases y residuos que son
altamente perjudiciales para la salud.

]EC 603 2—1 Lo citado por el RETIE, tiene un impacto

directo sobre las instalaciones eléctricas
modernas, debido a que exige conductores
eléctricos con comportamientos especiales
frente a la llama o el incendio, los cuales se
detallan a continuacion:

Las pruebas de llama segun IEC 332-1 e IEC
332-3, son ensayos diferentes y con objetivos

' distintos. La prueba de llama IEC 332-1 tiene
I_H F R PV‘C I como objetivo verificar que el cable no serd el
origen de un incendio ocasionado por la
cercania de la instalacion a una fuente de
calor externo que por error entre en contacto
con el cable.

Comparacion prueba de propagacion de llama vertical IEC 332-1
Para conductores aislados con compuestos LH FR vs PVC

En la figura anterior, se puede observar que aunque el compuesto de PVC
supera la prueba, el compuesto LH FR posee un mejor comportamiento.

En la prueba de llama IEC 332-3 los cables son sometidos a las condiciones simuladas de un incendio cuando estos
se encuentran en posicidn vertical en una bandeja. Este ensayo es uno de los mas exigentes ya que lo que se busca
es evitar el efecto “chimenea” (paso del fuego entre los pisos de una instalacién a través de los cables) cuando se
presenta un incendio.

El RETIE, define el concepto de “alta concentracion de personas u ocupacién para reuniones publicas” de la
siguiente manera:

“Es la concentracion de 50 o mds personas con el fin de desarrollar actividades tales como: trabajo, deliberaciones,
comida, bebida, diversion, espera de transporte, culto, educacion, salud o entretenimiento. En la aplicacion de esta
definicion se deben tener en cuenta las densidades de personas asi como los sistemas de evacuacion de las dreas
criticas y no la totalidad de las personas que contengan la edificacion o lugar considerado como referente por lo que
el niumero minimo establecido para la alta concentracion de personas puede ser inferior; para lo cual se recomienda
aplicar la norma NFPA 101 (cédigo de seguridad humana)”.

Tomado del RETIE, Articulo 3 Definiciones.
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IEC 603323

Prueba de llama segun IEC 60332-3

Con lo anterior, lugares como: Supermercados, lugares de espectacu-
los (teatros, areas de audiencia de cines, televisidn, circos, ferias, etc.),
salones de baile, salas de velacidn, salas de usos multiples, salas de
reuniones, salas de reuniones de clubes, salas de juzgados, salas de
exhibicidn, salas de espera (de aeropuertos, puertos y estaciones de
transporte masivo), salas de conferencias, restaurantes, pistas de
patinaje, piscinas cubiertas, museos, iglesias, gimnasios, cuarteles,
comedores publicos, boleras, auditorios (auditorios dentro de institu-
ciones educativas, oficinas, edificios comerciales u otras ocupacio-
nes); deberan usar cables con bajo contenido de halégenos, no propa-
gadores a la llama (FR - Flame Retardant) y de baja emision de humos
(LS - Low Smoke) opacos, densos, toxicos y corrosivos.

Como en caso de un
incendio, los materiales que
componen los cables pueden
desprender gases toxicos para las
personas o corrosivos para los circuitos, el
RETIE exige el cumplimiento de las normas
IEC 60754-1 e IEC 60754-2. La primera busca
reducir los riesgos por inhalacién de gases
toxicos y la segunda busca que la accién
corrosiva de los humos sobre el entorno
(destruccidn de maquinas o circuitos
electrdnicos, etc.) no sean
perjudiciales.

Equipo para realizar el ensayo de baja emision de humos densos, toxicos y corrosivos segtin IEC 60754-1-2

CENTELSA, siendo consciente de estas condiciones y acorde con las exigencias del RETIE y de los diferentes codigos eléctri-
cos a nivel mundial, desarrolld su nueva linea de cables SINTOX, disefiados para los lugares con alta afluencia de publico y
poca ventilacion tales como las mencionadas anteriormente, incluyendo tuneles y hospitales.

Los compuestos utilizados por CENTELSA para la fabricacion de sus cables SINTOX poseen propiedades superiores a las del
Policloruro de Vinilo comun (PVC), en presencia de llama o incendio, dentro de las cuales se encuentra menor liberacion
de humos opacos, tdxicos, densos y corrosivos.




Caracteristicas:

Cable monopolar con conductor de cobre suave aislado con Poliolefina Termoplastica (PE), bajo
halégeno (LH - Low Halogen), retardante a la llama (FR - Flame Retardant), de baja emision de
humos (LS - Low Smoke) opacos, densos, toxicos, corrosivos y apto para instalarse en bandejas
portacables (CT — Cable Tray).

Conductor:
Conductor de cobre suave, cableado segun los lineamientos de la norma ASTM B8.

Aislamiento:

Poliolefina Termoplastica (PE), bajo halégeno (LH - Low Halogen), retardante a la llama (FR -
Flame Retardant), de baja emisidon de humos (LS - Low Smoke) opacos, densos, téxicos y corrosi-
VOS.

Tensién de Operacion:
600 V.

Temperatura de Operacion:
90°C

Instalacién:
En tuberia conduit, canaletas cerradas, instalaciones subterraneas, equipos eléctricos, electréni-
cos y bandejas portacables (CT - Cable Tray).

Aplicacién:

Cables de construccion para instalaciones en edificaciones, interior de locales y tableros de
control. Ideales para lugares con alta concentracion de personas y poca ventilacién, en los cuales
en caso de un incendio es indispensable que no se presenten emisiones de gases haldgenos,
téxicos, corrosivos y humos oscuros que afecten la salud de las personas, equipos electrénicos,
industriales o informaticos.

Calibres:
14 AWG al 1000 Kcmil. Intertek

[ )
Celores; Descripcion: La muestra tenia 3.5mm en diametro y consistid de
.J 4 ’J v .J .J un solo conductor envuelto en un material de aislamiento amari-
L llo.
Norma de Fabricacion: Norma: Comisién Electrotécnica Internacional (IEC) Reporte
RETIE / NTC 6182 Técnico 60332-3-10, Métodos de ensayo para cables eléctricos

sometidos al fuego, Parte 3-10: Ensayo de propagacion vertical
de la llama de cables en capas en posicion vertical. Equipo de
ensayo, Primera edicién, 2000-10.

Comisién Electrotécnica Internacional (IEC) Reporte Técnico
60332-3-24, Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables
de fibra dptica sometidos a condiciones de fuego, Parte 3-24:
Ensayo de propagacion vertical de la Ilama de cables colocados
05-CER292506 S¢002-1 SAD62-1 en capas en posicion vertical, Categoria C, Edicion 1.1, 2009-02.
Fecha de Ensayo: 22 de Julio, 2013.

(*) , . ., .
Cliente: Centro de Tecnologia e Investigacién Viakable (CETIV).
®

M CIDET RETIE

Certificacion

Testigo de Ensayo: N/A.
Resultados de Ensayo: Cumple con Requisitos.

CENTELSA SINTOX Cu 90°C 600 V PE LHFR-LS CT

(*) Los logos de los entes aqui dispuestos de forma general pertenecen a productos
especificos, pueden ser validados en nuestra pagina web. \ )

Prueba de llama seguin IEC 60332-3 Categoria C,
validada por Intertek Testing Services — NA Inc.



CENTELSA ha participado en importantes proyectos a nivel mundial suministrando cables, bajo halégeno
(LH - Low Halogen) retardantes a la llama (FR - Flame Retardant), de baja emision de humos (LS - Low
Smoke) y aptos para instalarse en bandejas portacables (CT — Cable Tray), entre los cuales se encuentran:

Metro de Santiago
(Chile).

CENTELSA particip6 con la
ejecucion del cableado del
Metro de Chile, el ferrocarril
metropolitano cuya red
cubre gran parte de la
ciudad de Santiago
de Chile.

Edificio Inteligente
(Colombia).

CENTELSA suministré los
cables de uno de los edificios
inteligentes mds modernos de
Colombia.

Tunel Gualanday
(Colombia).

CENTELSA suministré los
cables para la concesién vial
gue comunica al
corregimiento Chicoral con
la ciudad de Ibagué.

Tunel de Oriente
(Colombia)

CENTELSA contribuyd con
el proyecto del Tunel mas
largo y moderno de
Latinoamérica localizado
entre las ciudades de
Medellin y Rio Negro

Tren de Lima
(Peru).

CENTELSA hizo parte de la
construccion del sistema de
transporte que recorre la
ciudad de Lima y que
opera bajo el viaducto
elevado.



SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT

Radio
minimo de

o Capacidad de corriente segun o o
Espesor Dlurr!etro Peso Total NTC 2050 (NEC) Temperatura del Tension maxima
Aislamiento Aproximado Aproximado conductor 90°C y una de halado

temperatura ambiente 30°C curvatura

14 0,76 3,39 29 25 35 15 14
12 0,76 3,86 42 30 40 23 15
10 0,76 4,45 62 40 55 37 8
8 114 5,97 103 55 80 99 24
6 152 7,69 166 75 105 93 31
4 152 8,87 247 95 140 148 36
2 1,62 10,36 372 130 180 235 42
1 2,03 1213 479 145 220 297 49
1/0 2,03 131 589 170 260 375 o3
2/0 2,03 14,20 723 185 300 472 57
3/0 2,03 15,43 897 225 350 595 62
4/0 2,03 16,82 m 260 405 751 68
250 2,41 1914 1333 290 455 887 77
300 2,41 20,50 1577 320 500 1064 82
350 2,41 21,74 1820 350 570 1241 87
400 2,41 22,89 2062 380 615 1419 92
500 2,41 25,01 2544 430 700 1773 101
600 2,79 27,74 3066 475 780 2128 139
750 2,79 30,33 3786 535 885 2660 152

Notas:
1. Los datos aqui indicados estdn sujetos a las tolerancias normales de fabricacion y pueden ser

modificadas sin previo aviso.
2. Otras configuraciones estan disponibles bajo pedido.
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